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0§9ti’0"é“i a El§tél‘ll' prirodniho linolea

Prvni pokusy vyrobit podlahovinu linoleum byly provedeny uZ kolem roku 1844 a od té doby se tento Cisté pFirodni material
neustale vylepSuje co do uZitnych vlastnosti a odolnosti. VylepSovani viastnosti je v soucasné dobé soustifedéno také na
oblast vyrobni dpravy povrchu. Této ¢asti je vénovana velkd pozornost, nebot vSichni vyrobci linolea jsou si dobfe védomi
toho, Ze dlouhé Zivotnost a bezproblémové uzivani jsou podminény spravné vedenymi oSetfovacimi postupy, které musi byt

zahdjeny jiz pfi procesu vyroby podlahoviny.

V sougasné dobé se setkdvdme se dvéma rliznymi vyrobnimi povrcho-

vymi Gpravami:

o akrylatova dprava povrchu —ddle jen ,akrylat” (u vyrobet linolea
Ize najit oznaceni ,Topschield* nebo ,LPX");

¢ polyuretanova tiprava povrchu — ddle jen ,PUR" (u vyrobci
linolea oznacovand jako ,PUR" nebo ,XF*).

JAKE JSOU ROZDILY MEZI JEDNOTLIVYMI UPRAVAMI?
Akrylat je standardni zakladni ochranny natér, ktery je chemicky odstran-
itelny. V mirné zatéZovanych objektech nebo domécnostech miZe fungovat
pfi dodrZeni ndvodu na o3etfovania €isténi urcitou dobu bez dodatecného
oSetieni po pokladce, o3etfeni se doporucuje provést v okamZziku vyskytu
prvniho opotfebeniv mistech nejCastéjSiho provozu. Ve stfedné az silné
zatéZovanych objektech nebo na stavbach, kde po pokladce probihd
jeSté delSi dobu stavebni Cinnost, je v3ak nutné provést prvni oSetfeni
povrchu ihned po pokladce, aby nedoSlo k poSkozeni povrchové struktury
linolea.

PUR - tato tiprava je mnohem odolnéjsi vici mechanickému zatiZenf
a je chemicky neodstranitelnd. Prvni oSetfeni po pokladce neni nutné
provést ihned. Doporuduje se opét zaCit se sanaci povrchu okamZité pri
vyskytu prvniho opotfebeni v mistech se silnym zatiZenim. Sanace vyrobni
PUR-tpravy probiha formou dopInéni polyuretanového ndtéru na po-
vrch podlahoviny a nemiZe byt provedena b&Znymi jednokomponentnimi
akrylatovymi ochrannymi nétéry, nebot ty nemaji dokonalou pfilnavost
k polyuretanovému povrchu a vyslednym efektem miiZe byt velmi rychlé
opotfebeni nebo odd&lovani se natéru od povrchu podlahoviny. Pro sanaci
polyuretanového povrchu musi byt pouZit produkt, ktery je s touto vyrobnf
Upravou kompatibilni a mé k ni 100% prilnavost — 2-komponentni PU-
ochrannd vrstva.
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RozliSujeme tyto dvé riizné tipravy povrchu také pfi béZném
dennim ¢isténi?

Samoziejmé i pfi béZzném dennim CiSténi musime reagovat na rozdilné
vlastnosti obou povrchdl. V pripadé akrylatu se doporuguje pouzivat do vody
produkty s obsahem konzervagnich latek a o$etfovacich komponentd, tak
aby dochdzelo k neustalému dopliiovani konzervacnich ldtek do povrchu.




Spole¢né s pravidelnym zaleStovanim je to idedlni zpdsob, jak udrZet
co nejdéle ochranny nétér v dobré kondici a pffjemném optickém stavu.
U PUR dpravy povrchu naopak stejny produkt sice povrchu neublizi, ale
miZe pfi opakovaném pouZivani zplisobovat nehezky vzhled (skvrny,
$mouhy, zaSednuti povrchu apod.). To je zplisobeno tim, Ze kompaktnf
polyuretanovd vrstva nepfijima Zadné konzervacni ldtky do povrchu. Zde se
doporucuje pouZivat produkty na neutralni bazi, bez jakychkoliv o3etfovacich
komponentl. Na trhu jsou k dispozici pro PUR-Gpravu povrchu specidlnf
produkty pro dennf CiSténi.

Jak oSetfit starSi linoleum, které je jiz nékolik let v provozu?

U starSiho linolea je dobré se pokusit zjistit jeho tzv. oSetfovaci historii.

Casto se setkdvame s tim, 7e o3etfovanf bylo provddéno bud nevhodnymi

technologickymi postupy, nebo nespravnymi produkty.

Nejcast&jsi chyby, které vedou k problém(im s ochrannymi natéry:

e pro zdkladni CiSténi a odstranéni starych natérl byl pouZit alkalicky
prostiedek, ktery zpdsobil vylouhovani povrchu;

o o3etfovani bylo po delSi dobu provadéno tak, Ze stary ochranny film nebyl
nikdy bezezbytku odstranén a nové natéry se pouze tzv. pfimazavaly na
plvodni natér;

® po hloubkovém zdkladnim CiSténi a GpIném odstranéni starych ochran-
nych film{ nebyl povrch linolea ponechan dostatetné dlouhou dobu,
aby vyschl (vydychal se), a rychle se uzaviel novym natérem.

Pristupujeme-li proto k zdkladnimu ¢i$téni a naslednému oSetre-
ni starsiho linolea, jehozZ historii dokonale nezname, musime
striktné dodrZet nasledujici zésady:

1. Pro zdkladni €iSténi (chemické odstranéni vech starych ochrannych
natérd) pouzit produkt speciding urdeny pro linoleum. Hodnota jeho
pH nesmi byt v&tsi nez 10.

2. Pro zakladnf Cisténf m0Ze byt pouZit Gistic pad nejvyse barvy zelené.
Abrazivnéjsi pady mohou zplisobit mechanické poskozeni struktury
linolea.

3. Odstranéni starych natérd musi byt dokonalé. Na povrchu linolea
nesmi z(istat Z4dné zbytky starych nétérd.
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4. Po zakladnim €iSténi musi povrch minimalng 12 hodin prosychat. Pokud
uzavieme vihkost ve struktufe linolea, bude tlacit zespodu na ochranny
natér a mize dojit k jeho uvolnéni od povrchu, tzv. sprasovant.

5. Po zakladnim gisténi a pfipravé povrchu mizeme volit bud standardnf
1-komponentni akryldtovy natér, nebo 2-komponentni polyuretanovy
natér. Volba zdleZi na zatiZeni objektu a zplisobu pouZivani podla-
hoviny. IdedIni je osobni odborné poradenstvia tzv. usiti o3etfovaciho
systému na miru konkrétniho objektu.

PTi CiSténi a o3etfovani linolea pouzivejte pouze takové produkty a postupy,

které jsou pro tento pfirodni materidl pfimo urceny. Nespravné zvolené

postupy nebo produkty mohou tuto krdsnou podlahovinu nevratngé
poskodit.
Jifi Kudrna, www.dr-schutz.cz
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